تكنولوجيا البناء
1. اسباب حدوث العيوب بالمنشات
1- قصور فى التصميم الانشائى

2- قصور فى التنفيذ
3- عيوب مكونات الخرسانة
4- اهمال العزل الحرارى و الرطوبة
5- تعرض المنشا لاحمال و عوامل لم تؤخذ فى الاعتبار فى التصميم
2. اسباب الشروخ فى الخرسانة

1- شروخ الخرسانة الطازجة

2- شروخ الخرسانة المتصلدة
3- شروخ التمدد الحرارى
4- شروخ العوامل الكميائية
5- شروخ العوامل الجوية
6- شروخ زيادة الاحمال
7- شروخ اخطاء التصميم
3. طرق ترميم و تقوية المنشات

1- معالجة الشروخ

2- تقويةو وترميم الاعمدة
3- ترميم الاعمدة بعمل قمصان حديدية
4- تقوية و ترميم البلاطات الخرسانية
5- تقوية الاساسات المنفصلة
4. حماية المنشات الخرسانية

1- حماية المنشات الخرسانية ضد تاثير العوامل الجوية

2- حماية المنشات الخرسانية من تاثير العوامل الكميائية
3- حماية المنشات من تسرب المياه
